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       PULZAR ADVANCE EP GEAR   

 
 
 

 จุดเดน่ของผลิตภณัฑ ์

  

PULZAR ADVANCE EP GEAR  เป็นน ำ้มนัเกียรเ์กรดรวม
คณุภำพสูงเหมำะส ำหรบัเฟืองทำ้ยและระบบเกียรข์องรถขนำดใหญ่ที่ตอ้งใช้
งำนหนักเป็นพิเศษและยังต้องรับแรงกดกระแทกสูง  เช่นเกียร ์ประเภท 
Hypoid, Spiral bevel, Worm Gear รวมถึงระบบส่งก ำลงัแบบ  
Non-synchronized transmissions ซึ่งติดตัง้อยู่ในรถโดยสำรและ
รถบรรทกุที่ใชง้ำนหนกัโดยเฉพำะ  
 

 ลักษณะการใช้งาน 
 

PULZAR ADVANCE EP GEAR เป็นน ำ้มนัเกียรส์ตูรพิเศษ
ส ำหรบัรถบรรทกุงำนหนกัและรถบรรทกุขนำดเล็ก ตำมมำตรฐำน API GL-5, 

API MT-1, Mack GO-J, SAE J2360 
 
 
 

 คุณสมบัตพิิเศษ 

- ชว่ยลดอำกำรหอนของระบบเกียรแ์ละเฟืองทำ้ย 

- ป้องกนักำรสกึหรอและกำรเสียดสีขณะใชค้วำมเร็วสงูไดอ้ย่ำง
ดีเยี่ยม 

- ใหก้ำรปกป้องชดุเกียรแ์ละเฟืองทำ้ยที่ตอ้งใชง้ำนในสภำพกำร
ใชง้ำนที่มีแรงบิดและแรงกดกระแทกสงู 

- ทนต่อควำมรอ้นและกำรเกิดปฏิกิริยำออกซิเดชั่น ซึ่งเป็น
สำเหตทุี่ท  ำใหน้ ำ้มนัเสื่อมอำย ุ

- ท ำใหย้ืดอำยกุำรใชง้ำนไดย้ำวนำนขึน้ 
-  ผ่ำนมำตรฐำนกำรรบัรอง API GL-5, MT-1, Mack 

GO-J และ SAE J2360 
 
 
 
 

. 

 

คุณสมบัตจิ าเพาะ 
PULZAR ADVANCE EP GEAR  

    

Test METHOD TYPICAL RESULTS 

 

SAE Grade  

API Service 

Pour Point, OC 

Flash Point, OC 

Viscosity 

     @ 40 OC, cSt  
     @ 100 OC, cSt 

     Viscosity Index 

Brook filed visc, cP 
 

 

SAE J2360 

- 

ASTM D97 

ASTM D92 

 
ASTM D445 

ASTM D445 

ASTM D2270 

SAE J2360 

 

80W-90 

GL-5 

-9 

220 

 
151.60 

15.28 

102 

143,600 

 

85W-140 

GL-5 

-6 

240 

 
406.50 

28.50 

97 

55,000 
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