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       PULZAR GEAR LUBRICANT 

 
 
 

 จุดเดน่ของผลิตภณัฑ ์

  

PULZAR GEAR LUBRICANT  เป็นน ำ้มนัเกียรท์ี่ออกแบบ
ส ำหรบัเกียรท์ี่ตอ้งกำรน ำ้มนัหล่อลื่นมำตรฐำน API  GL-1 ผลิตจำกน ำ้มนั
พืน้ฐำนคณุภำพเยี่ยมและสำรเพ่ิมคณุภำพส ำหรบัน ำ้มนัเกียรท์ี่ผ่ำนกำรคดัสรร
มำอย่ำงดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรป้องกันกำรเกิดปฏิกิริยำออกซิเดชัน 
เพ่ือใหไ้ดค้ณุภำพส ำหรบัน ำ้มนัหลอ่ลื่นมำตรฐำน API GL-1 
 

 ลักษณะการใช้งาน 
 

PULZAR GEAR LUBRICANT เหมำะส ำหรบัใชง้ำนใน
รถยนตแ์ละชดุเกียรส์  ำหรบัอตุสำหกรรมหนกั ซึง่ไมต่อ้งกำรคณุสมบตัิรองรบัแรง
กดแรงกระแทกมำกนกั นอกจำกนัน้ยงัสำมำรถใชง้ำนไดก้ับเกียรธ์รรมดำทั่วไป 
เกียรพ์วงมำลยั และเฟืองเกียรต์วัหนอนส ำหรบัใชง้ำนในงำนเบำ 

 คุณสมบัตพิิเศษ 

- ฟิลม์มีควำมแข็งแรงทนทำน 
- ป้องกนักำรเกิดสนิม กำรกดักรอ่นและกำรสกึหรอ 
- ไมก่ดักรอ่นโลหะทกุประเภท 
- คณุภำพตำมมำตรฐำน API  GL-1 
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คุณสมบัตจิ าเพาะ 
       PULZAR GEAR LUBRICANT   

    

Test METHOD TYPICAL RESULTS 

 

SAE Grade 

API Service 

Gravity, API 

Pour Point, OC  

Flash Point, OC 

Viscosity 

   @  40 OC, cSt 

   @  100 OC, cSt 

Viscosity Index 

Copper Strip Corrosion 

 

 

SAE J300 

 

ASTM D287 

ASTM D97 

ASTM D92 
 

ASTM D445 

ASTM D445 

ASTM D2270 

ASTM D130 

 

90 

GL-1 

23.9 

-9 

270 
 

215.1 

16.46 

75 

1b 

 

140 

GL-1 

21.4 

-9 

286 
 

570.0 

30.77 

79 

1b 
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