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                          PULZAR SOLUBLE CUTTING OIL  

             
 
 

 จุดเดน่ของผลิตภณัฑ ์

  

 PULZAR SOLUBLE CUTTING OIL เป็นน ำ้มนั
ส ำหรบังำนโลหะคณุภำพเยี่ยม ผลิตจำก Sulfonate – soap ผสม
กบัน ำ้มนัพืน้ฐำน Paraffinic คณุภำพสงู  มีคณุสมบตัิละลำยน ำ้ได้
ดี เกิดเป็นอิมลัชัน (Emulsion) ที่เสถียร และไม่มีผลกระทบต่อน ำ้
กระดำ้ง ไม่เป็นฟอง ซึ่งเหมำะส ำหรบังำนกลงึที่ใชค้วำมเร็วสงู และ
ตรงตอ่ควำมตอ้งกำรขัน้พืน้ฐำนของกำรหลอ่เย็น  
 PULZAR SOLUBLE CUTTING OIL ใหก้ำรหลอ่
ลื่นที่ดี ทนแรงกดสงูส ำหรบังำนหนกัไดด้ี และมีคุณสมบัติในกำร
ระบำยควำมรอ้นไดด้ีกว่ำน ำ้มนัลว้นๆ เนื่องจำกในกระบวนกำรตดั
หรอืกลงึเหลก็จ ำเป็นตอ้งระบำยควำมรอ้นท่ีเกิดขึน้จำกกระบวนกำร
ท ำงำนออกไปจำกใบมีดหรือใบตดัใหเ้ร็วที่สดุ เพื่อเป็นกำรยืดอำยุ
กำรใชง้ำนของในมีดและปกปอ้งผิวของชิน้งำน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ลักษณะการใช้งาน 
 

PULZAR SOLUBLE CUTTING OIL เหมำะส ำหรบั
งำนกลงึที่ใชค้วำมเร็วสงูและมีแรงกดมำก ส ำหรบัชิน้งำนที่ท  ำจำก
เหล็ก ทัง้ที่เป็นเหล็กหลอ่หรือเหล็กสเตนเลส โดยที่ไม่ทิง้รอยด่ำงไว้
บนผิวของชิ ้นงำน และโลหะผสมส่วนใหญ่ของทองแดงและ
อลมูิเนียมในงำนเลือ่ย กดั กลงึ เจียร และเจำะ  

อตัรำสว่นผสม(น ำ้มนัตอ่น ำ้) 

เจียร/บด  1:20 ถึง  1:40 

กดัและกลงึ 1:10 ถึง  1:20 

เลือ่ยและเจำะ  1:10 ถึง  1:15 
 

 คุณสมบัตพิเิศษ 

- ใหค้ณุสมบตัิในกำรหลอ่เย็นใบมีดและชิน้งำน 
- ยืดอำยกุำรใชง้ำนของใบมีด 
- ท ำใหผิ้วของชิน้งำนดีขึน้ 
- ไมท่ิง้รอยดำ่งเป้ือนบนชิน้งำน 
- ทนทำนตอ่กำรเจรญิเติบโตของแบคทีเรยี 

 
 
 
 

คุณสมบัตจิ าเพาะ 
       PULZAR SOLUBLE CUTTING OIL  

    

Test METHOD TYPICAL RESULTS 

 

Density @ 30 OC  

Viscosity @  40 OC, cSt 

Copper Strip Corrosion; 3hr @ 100 OC  

 

ASTM D-4052 

ASTM D-445 

ASTM D-130 

 

0.8855 

55.50 

1a 
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